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Випробувальний центр
Атестат акредитацiТ зареестрован и й

у PeecTpi НААУ за Ne 20238
чинний до 25.12.2024р.

3З028, м. PiBHe, вул.3амкова,31
тел.62-08-38

3аявник

Проmокол вuпробувань Ns1099 BiO 27.06.2024р. Сmорiнка 1 Сmорiнок 1

PiBHeHcbKa фiлiя
fl ержавного пiдп риемства

,,Львiвський науково - виробничий центр стандартизацiТ, метрологiТ та
сертифiкацiТ"

рджую
В.о ьного центру

гАлАЙко

прото
випробувань Ng 1099 в 2024р.

ТОВ (ПРИВАТНЕ ВlДКОРМlВЕЛЬНО-ТОРГОВЕ ПlДПРИеМСТВО)
(lМПУЛЬС-ПЛЮС), УкраТна, 34244, PiBHeHcbKa обл., Сарненський р-н,
село Томаш Гага iHa нок27

Об'ект випробувань Палчвнi еранулч (пелеm ч) з 0еревчнu
Пiдприемство-виробник ТОВ (ПРИВАТНЕ ВlДКОРМlВЕЛЬНО-ТОРГОВЕ

П lДП РИеМСТВО> ( l МПУЛ ЬС-ПЛ ЮС>, УкраТна, З4244, PiBHeHcbKa
обл с енський село Томаш л.Гl нок27

кiлькiсть п ийнятого 3.0кг та виготовлення 2024
Акт п иймання 25.06 2024 та оде ня 25.06.2024
початок вип нь 25.06 2024 3акiнчення ви нь 27.06.2024

Мета випробувань Перевiрка зразкiв на вiдповiднiсть:
ДСТУ 8358:2015 Брикети та гранули паливнi з деревинноТ сировини. Технiчнi умови
Умови п ня вип ь:

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
\

3РА3ок Ne 0211_П

Виконавцi В.о начальника випробувального центру г. гАJIАико

Примiтка:
1.Протокол випробувань стосусться тiльки вшrробранrок зразкiв
2.Протокол випробрань не пiдlягае тиражувilнню,як в цiлому, так i по частинам, без дозво.тту випробувального центру

Випробування проводились в
примiщеннi лабораторiт

Температура навколишнього
середовиlла, ОС

Вологiсть повiтря,
о/о

N92 +19 70

назва показникiв,
одиницi вимiрювань

3начення показникiв
по НД

Результати
випробувань

невизначенiсть
(U, k=2, Р=0,95)

НД на методи
випробувань

Фiзико-хiмiчнi показники

Щiльнiсть,кг/м3 не менше 1100 1 150 t 0,2 розрахунково

Протокол сформував провiдний iнженер В.СТЕПАНОВА


